
 

 

圖九  五號試驗片（CNS2112） 

 

                  標點距離    Ｌ＝50 毫米 

平行部長    P＝約 60 毫米 
肩部半徑    R＝15 毫米以上 
寬    部    W＝25 毫米 

 
 
 

 

圖十 兩塊式鋼瓶取樣圖例 

 
說明 

1.拉伸試驗之試片的備選區域 

2.拉伸試驗之試片 

3.彎曲試驗之試片(焊道上側) 

4.彎曲試驗之試片(焊道背側) 

 
 
 

  

 


